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AURUM®の耐アルコール性 

 

（１） 試料 

        AURUM®  # ４５０ 

  押出成形フィルム（非晶質） 

 

（２） 実験方法 

室温下に於けるアルコール浸漬前後の物性変化及び外観・重量変化より、

耐アルコール性を評価。 

 

（３） 実験結果  

                                     〔％〕 
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