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技術資料／Ｆ－０１－１１                                         機能性ポリマー事業部 

 

ＡＵＲＵＭ耐酸性 

・ 耐濃塩酸（３５％） 

・ 耐硝酸（１９％） 

・ 耐りん酸（９８％） 

・ フッ化水素酸（５０％） 

 

１．耐塩酸性 

  オーラム®ＰＬ４５０C のダンベル試験片を 35％塩酸・８０℃に浸漬して、その外観変化と 
機械物性を測定した。 

 

1-1. 試験条件 

・試験サンプル；ＰＬ４５０C（ニートレジン）    ＪＩＳ１号ダンベル試験片 

・塩酸濃度     ；３５％ 

・浸漬温度     ；８０℃ 

・浸漬時間     ；２００時間 

 

1-2. 試験結果 

  ①外観  ；特に大きな変化は無く、表面がやや曇った。 

   

  ②物性保持率 ；下表（注：浸漬前の値を１００％とした時の保持率） 

      

重量 引張強度 伸び 

１０５％ ４９％ ４％ 

 

のデータや評価に関しては、いかなる保証をするものではありません。 
―５９－ 
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２．耐硝酸性 

 オーラム®ＰＬ４５０C のダンベル試験片を 19％硝酸に浸漬して、その外観変化と機械物性 
を測定した。 

 

2-1. 試験条件 

・試験サンプル ；ＰＬ４５０C（ニートレジン）    小ダンベル試験片 

・硝酸濃度     ；１９％ 

・浸漬温度     ；６０℃ 

・浸漬時間     ；１６８時間、７２０時間 

 

２. 試験結果 

  ①外観  ；１６８時間後；変化無し。 

          ７２０時間後；光沢が無くなった。 

   

  ②物性保持率 ；下表（注：浸漬前の値を１００％とした時の保持率） 

      

浸漬時間 重量 寸法 引張強度 伸び 曲げ弾性率 

１６８時間 １００％ １００％ ９６％ ９６％ １００％ 

７２０時間 ９９％ １００％ ５７％ ７％ １０８％ 

     

のデータや評価に関しては、いかなる保証をするものではありません。 
―５９－ 
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３．耐リン酸性 

オーラム®ＰＬ４５０C のダンベル試験片を 98％リン酸・214℃に浸漬して、その外観変化 
と機械物性を測定した。 

 

3-1. 試験条件 

・試験サンプル ；ＰＬ４５０C（ニートレジン）    小ダンベル試験片 

・リン酸濃度    ；９８％ 

・浸漬温度     ；２１４℃ 

・浸漬時間     ；２００時間 

 

3-2. 試験結果 

  ①外観  ；光沢が無くなり、表面が白化した。 

           

  ②物性保持率 ；下表（注：浸漬前の値を１００％とした時の保持率） 

      

重量 寸法 引張強度 伸び 曲げ弾性率

９９％ １００％ ８８％ ６５％ １０３％ 

 

のデータや評価に関しては、いかなる保証をするものではありません。 
―５９－ 
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４．耐フッ化水素酸性 

オーラム®のダンベル試験片を 50％フッ化水素酸に浸漬し、その外観変化、寸法変化、重量変
化および機械物性（引張り強度）を測定した。 

と機械物性を測定した。 

 

3-1. 試験条件 

・試験サンプル ；ＰＬ４５０C（ニートレジン、非晶品）  

           ＰＬ６２００（ニートレジン、結晶化品）   

・フッ化水素酸  ；半導体用５０％（森田化学工業製） 

・浸漬温度     ；室温（２３ﾟＣ） 

・浸漬時間     ；７日間 

 

3-2. 試験結果 

  ①外観  ；PL450C、PL6200 ともにほとんど変化なし。 

           

  ②寸法および重量変化 

    

PL450C PL6200
寸法変化（％）、ＭＤ 0.31% 0.14%
重量変化（％） 2.2% 1.2%  

 

  ③機械物性（引張り試験） 

    

PL450C PL6200
引張り強度保持率（％ 96% 90%
伸び保持率（％） 96% 80%  

    保持率；浸漬前の数値を１００％として時の保持率 

のデータや評価に関しては、いかなる保証をするものではありません。 
―５９－ 


